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●材質デルリンとは、ジュラコンGC-25のことです。

ジュラコンは有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつ

きにくいです。

■ジュラコンの耐薬品性
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●材質ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下

ではいくつかの薬品に影響をうけます。

■ライトンR-4の93℃における耐薬品性

■ライトンR-4の耐ガソリン/アルコール混合液性
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室　　温� 121℃�

ガソリン／メタノール（1）�
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※ガソリン／アルコールの混合液については、ほとんど影響ありません。�
  （1）85％無鉛ガソリン／15％メタノール（体積比）�
  （2）85％無鉛ガソリン／15％エタノール（体積比）�


