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■耐油・耐薬品性　試験結果

 試験試薬�

  1)ASTM2号油�

  2)#120マシン油�

  3)トルエン�

  4)n-ヘキサン�

  5)トリクロルエチレン�

  6)メチルエチルケトン�

  7)メチルアルコール�

  8)酢酸エチル�

  9)ガソリン�

10)15％HNO3�

11)15％H2SO4�

12)15％HCl�

13)10％NaOH

結　　果�

変化なし�

変化なし�

やや膨潤�

変化なし�

やや膨潤�

やや膨潤�

変化なし�

やや膨潤�

変化なし�

やや変色�

変化なし�

変化なし�

膨潤・変色�

試験方法�

JISA5707 7,9頁の規
定試験方法に基づき
バンライトEL-Sの表
面に指定試薬を2P滴
下し、時計ざらで覆
って48時間放置した
後、表面をふきとり
乾燥後、色、光沢の
変化、ふくれの有無
を観察する。�


